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Vergelijking zandcementdekvloerkwaliteit NEN 2741:2001 met de
NEN 2741:2008 bij keuring in het werk op het aspect druksterkte

Kwaliteit | utiliteitsbouw * |

| woningbouwkwaliteit * | * kwaliteit en kleuraanduiding slechts indicatief
Onderstaande D waarde op basis van minimale te behalen druksterkte bepaald aan de hand van naderhand uit het werk gehaalde proefstukken.

D waarde op basis van minimale
ik D15 D20 D30 D40 D50

|Druksterkte in Nomm2 | 4| 5| 6| 7| 8| 9]10]11[12]13]14[15]|16]17| 18] 19] 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30{ 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42] 43| 44| 45| 46| 47| 48]
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Bovenstaande Cw waarde is de druksterkte die moet worden behaald bij uit het werk te halen proefstukken, met dien verstande dat er uitschieters naar beneden
zijn toegestaan van 85% van de te behalen gemiddelde druksterkte. Het begin van de gele pijl geeft de minimaal te behalen druksterkte aan, de dikke gekleurde
streep bij de druksterkte geeft de gemiddelde te behalen druksterkte aan voor elk van de genoemde klasse. Cw 50, Cw60, Cw70 en Cw80 kan op deze schaal-
verdeling niet worden aangegeven.

Interpretatie van de tabel:
Zoek in de tabel welke druksterkte u (minimaal) wilt hebben en lees de bijbehorende waarde/klasse af (boven de aanduiding uit de NEN 2741:2001 en onder de

aanduiding uit de NEN 2741:2008). Let daarbij vooral op het toegestane minimum bij de nieuwe Cw aanduiding.

Let op: Bovenstaande vergelijking geldt alleen voor het aspect druksterkte




